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1 Resumen 
El proceso para la obtención de películas delgadas nano-estructuradas de CeO2, ya  sea que se forme una red 
sólida de átomos o moléculas a partir den un líquido enfriado más o menos rápidamente, o como condensación 
de vapor en un sustrato frío, la característica común más importante de estos procesos es la aglomeración 
progresiva de unidades pequeñas y móviles (que pueden ser solo átomos individuales, o moléculas estables, o 
incluso pequeños cúmulos ya presentes en el estado líquido) en una red estable infinita, cuya topología ya no 
se puede modificar a menos que la temperatura se eleve nuevamente, lo que lleva al proceso inverso (fusión o 
evaporación) es  analizado con la ayuda del modelo de la matriz estocástica (MMS), el cual es un modelo 
matemático que nos permite describir algunas de las características físicas y químicas que se presentan en la 
formación de nano cúmulos y cúmulos atómicos, este modelo es ideal para estudiar los conjuntos estadísticos 
atómicos y moleculares formados a partir del equilibrio térmico. La estructura del óxido de metal nano-
estructurado depende de las probabilidades locales de aglomeración y procesos difusivos, incluidos los enlaces 
químicos.  
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