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RESUMEN 

Las nanopartículas de magnetita han sido objeto de estudio e investigación debido a sus propiedades 
magnéticas, la cual las hace viables para aplicaciones en medicina [1]. Recientemente, se han 
desarrollado métodos de síntesis utilizando plantas y microorganismos los cuales han permitido la 
formación de nanopartículas metálicas de una manera ecológica, amigable y menos costosa, las 
cuales no utilizan agentes tóxicos en el proceso de síntesis [2]. En el presente trabajo se reporta la 
biosíntesis de nanopartículas de magnetita utilizando extracto de semillas de Theobroma cacao L. 
como agente reductor de las sales precursoras FeCl2

. 4H2O y FeCl3
.6H2O. La caracterización se 

llevó a cabo mediante Microscopía electrónica de Transmisión (MET), difracción de Rayos-X 
(DRX) y Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR). Se obtuvieron NPs de 
magnetita de tamaños de 5 a 20 nm. El difractograma mostró los picos característicos de la 
magnetita, donde la fase identificada fue Fe3O4. 
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