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1 Resumen 
La espectrometría de lente térmica es una técnica no-evasiva muy sensible y ofrece una alternativa confiable 
para la medición de muy baja difusividad térmica. En este trabajo, se sintetizaron nanopartículas de plata a 
partir de extracto de hoja de Azadirachta Indica (Neem) y nitrato de plata utilizando microemulsión de micelas 
inversas. La técnica de lente térmica (TL) se utilizó para obtener la difusividad térmica de las nanoemulsiones 
de nanopartículas de plata contenidas en el aceite centrifugado de toronja. En relación con las nanopartículas 
de plata, la difusividad térmica se midió como una función del tiempo de reacción y el control de tamaño de la 
partícula. Los resultados mostraron un aumento en la difusividad térmica de la nanoemulsión con el aumento 
en la concentración y el tamaño de las nanopartículas. Además, la nanoemulsión exhibió una difusividad 
térmica mejorada en comparación con el fluido base. 

La microscopía electrónica de transmisión (TEM) se usó para determinar la morfología de las nanopartículas. 
Resultaron ser de forma esférica y el tamaño promedio fue de 35 nm. Se usó espectrometría UV-Vis para 
observar los espectros de absorción del plasmón de nanopartículas. Este estudio tiene una aplicación futura en 
terapias dermatológicas contra las alergías, en la regeneración de tejidos y en el área cosmética, debido a sus 
propiedades antibacterianas. 

1.1 < Palabras Clave. > 
Azadirachta indica (Neem), nanopartículas de plata, microemulsión, difusividad térmica. 

2 Abstract 
Thermal lens spectrometry is a very sensitive non-evasive technique and offers a reliable alternative for the 
measurement of very low thermal diffusivity. In this work, silver nanoparticles from leaf extract of 
Azadirachta Indica (Neem) and silver nitrate were synthesized using reverse micelle microemulsion. The 
thermal lens (TL) technique was used to obtain the thermal diffusivity of nanoemulsions of silver 
nanoparticles contained in grapefruit centrifuged oil. In relation to the silver nanoparticles, the thermal 
diffusivity was measured as a function of the reaction time and control of particle size. The results showed an 
increase in the thermal diffusivity of the nanoemulsion with the increase in nanoparticle concentration and 
size. Also, the nanoemulsion exhibited improved thermal diffusivity in comparison of the base fluid. 

Transmission Electron Microscopy (TEM) was used to determine the morphology of the nanoparticles. They 
were spherical in shape and the average size was 35 nm. UV-Vis spectrometry was used to observe the 
absorption spectra of nanoparticles plasmon. This study has a future application in dermatological therapies 
against allergies, in tissue regeneration and in the cosmetic area, because of its antibacterial properties. 

2.1 < Keywords: (3-5 word)> 
 Azadirachta indica (Neem), silver nanoparticles, microemulsion, thermal diffusivity. 
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